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一、2013年10月国内PP价格及装置情况
1、2013年10月石化企业PP出厂价格

	销售厂家
	生产厂家
	牌号
	用途
	涨跌
	10月31日
	10月8日

	中石化销售华北分公司
	齐鲁石化
	T30S
	拉丝
	100
	11600
	11500

	
	齐鲁石化
	EPS30R
	低熔共聚
	350
	11700
	11350

	
	齐鲁石化
	T36F
	膜料
	100
	11750
	11650

	
	齐鲁石化
	SP179
	汽车专用料（低熔共聚）
	200
	11850
	11650

	
	齐鲁石化
	QP83N/81N 
	低熔共聚
	250
	11850
	11600

	
	燕山石化
	K1008
	注塑
	100
	12000
	11900

	
	燕山石化
	S1003
	拉丝
	100
	11650
	11550

	
	燕山石化
	B4808
	透明丙
	200
	12050
	11850

	
	燕山石化
	K8303
	低熔共聚
	350
	12050
	11700

	
	燕山石化
	K7726/7726H
	洗衣机
	100
	12050
	11950

	
	燕山石化
	4220PPR
	管材
	0
	13000
	13000

	
	燕山石化
	B4101
	管材
	0
	12500
	12500

	
	燕山石化
	B8101
	管材
	100
	12150
	12050

	
	燕山石化
	K4912
	医用注射
	100
	12050
	11950

	
	燕山石化
	T1701
	土工隔栅专用料
	100
	12100
	12000

	
	天津联合
	T30S
	拉丝
	100
	11600
	11500

	
	天津联合
	EPS30R
	低熔共聚
	350
	11700
	11350

	
	中沙石化
	500N
	注塑
	100
	11700
	11600

	
	中沙石化
	550J
	拉丝
	100
	11600
	11500

	
	中沙石化
	EP548R
	高熔共聚
	100
	11800
	11700

	
	中沙石化
	EP200K
	低熔共聚
	350
	11700
	11350

	
	中沙石化
	EP300H
	低熔共聚
	350
	11700
	11350

	
	济南炼厂
	T30S(PPH-T03)
	拉丝
	100
	11600
	11500

	
	济南炼厂
	H30S(PPH-Y35)
	无纺
	200
	11750
	11550

	
	济南炼厂
	Z30S(PPH-Y24)
	纤维
	200
	11700
	11500

	
	济南炼厂
	W28(PPH-Y40)
	无纺
	200
	11750
	11550

	
	青岛石化
	T30S（PPH-T03)
	拉丝
	100
	11600
	11500

	
	青岛石化
	Z30S
	纤维
	200
	11700
	11500

	
	青岛石化
	F280Q(PPH-F03D)
	膜料
	100
	11750
	11650

	中石化销售华中分公司
	武汉凤凰
	T30S（PPH-T03）
	拉丝
	150
	11650
	11500

	
	武汉凤凰
	T38F（PPH-F03D）
	膜料
	150
	11550
	11400

	
	湖南长盛
	T30S（PPH-T03）
	拉丝
	150
	11650
	11500

	
	湖南长盛
	T38F（PPH-F03G）
	膜料
	100
	11550
	11450

	
	湖南长盛
	Z30S
	纤维
	300
	11800
	11500

	
	湖南长盛
	V30G（PP-H-M-018）
	注塑
	150
	11600
	11450

	
	中原石化
	T30S(PPH-T03)
	拉丝
	150
	11650
	11500

	
	洛阳石化
	F401（PPH-T03 ）
	拉丝
	150
	11650
	11500

	
	洛阳石化
	YS830
	纤维
	300
	11750
	11450

	
	洛阳石化
	YS835
	纤维
	300
	11800
	11500

	
	洛阳石化
	S800-1
	纤维
	150
	11650
	11500

	
	荆门石化
	T30S(PPH-T03)
	拉丝
	250
	11650
	11400

	
	荆门石化
	T36F（PPH-F03D）
	膜料
	150
	11550
	11400

	
	荆门石化
	Z30S
	纤维
	300
	11800
	11500

	中石化销售华东分公司
	上海石化
	M250E
	透明丙
	100
	12000
	11900

	
	上海石化
	M800E
	透明丙
	100
	12000
	11900

	
	上海石化
	GM1600E
	透明丙
	100
	12000
	11900

	
	上海石化
	F280/F280S
	膜料
	100
	11650
	11550

	
	上海石化
	M2600R
	高融共聚
	250
	11900
	11650

	
	上海石化
	M180R
	低融共聚
	400
	11700
	11300

	
	上海石化
	M700R
	低融共聚
	400
	11700
	11300

	
	上海石化
	T300
	拉丝
	100
	11700
	11600

	
	扬子石化
	F401（PPH-T03-H ）
	拉丝
	150
	11650
	11500

	
	扬子石化
	S1004（PPH-T03 ）
	拉丝
	150
	11550
	11400

	
	扬子石化
	S700
	纤维
	150
	11800
	11650

	
	扬子石化
	F1002B（PPH-F03D ）
	膜料
	150
	11650
	11500

	
	扬子石化
	J340（PPB-M02 ）
	低融共聚
	400
	11700
	11300

	
	扬子石化
	K8003（PPB-M02-V）
	低融共聚
	400
	11700
	11300

	
	镇海炼化
	T30S
	拉丝
	100
	11650
	11550

	
	镇海炼化
	F280Z
	膜料
	150
	11650
	11500

	
	镇海炼化
	EPC30R
	低熔共聚
	400
	11700
	11300

	
	镇海炼化
	EPS30R
	低熔共聚
	400
	11650
	11250

	
	九江石化
	T36F
	膜料
	150
	11550
	11400

	
	九江石化
	T30S
	拉丝
	150
	11550
	11400

	中石化销售华南分公司
	广州石化
	F401
	拉丝
	350
	11900
	11550

	
	广州石化
	J501/JF501
	拉丝
	350
	11900
	11550

	
	广州石化
	CS820
	注塑
	350
	12000
	11650

	
	广州石化
	J641
	低熔共聚
	500
	11900
	11400

	
	广州石化
	S800
	纤维
	350
	11950
	11600

	
	广州石化
	J842
	高熔共聚
	300
	11950
	11650

	
	广州石化
	CJS700
	注塑
	550
	12100
	11550

	
	茂名石化
	T30S（PPH-T03）
	拉丝
	350
	11950
	11600

	
	茂名石化
	N-MPHM-160
	注塑
	400
	12000
	11600

	
	茂名石化
	Z30S/N-Z30S
	纤维
	350
	11900
	11550

	
	茂名石化
	EPS30R
	共聚
	500
	11850
	11350

	
	茂名石化
	EPC30R-H
	共聚
	450
	11850
	11400

	
	茂名石化
	EPT30R
	共聚
	500
	11850
	11350

	
	茂名石化
	HT9025NX
	透明料
	200
	11950
	11750

	
	海南炼厂
	Z30S
	纤维
	400
	11900
	11500

	
	海南炼厂
	V30G
	注塑
	550
	11950
	11400

	
	福建联合
	1080K
	拉丝
	600
	12200
	11600

	
	福建联合
	T30S
	拉丝
	600
	12200
	11600

	
	福建联合
	1100N
	注塑
	650
	12100
	11450

	
	湛江东兴
	T30S
	拉丝
	350
	11800
	11450

	
	湛江东兴
	V30G
	注塑
	500
	11900
	11400

	
	北海炼化
	T30S
	拉丝
	350
	11750
	11400

	
	北海炼化
	Z30S
	纤维
	350
	11800
	11450

	中油东北
	锦西石化
	1102K
	拉丝
	300
	11700
	11400

	
	大庆石化
	T30S
	拉丝
	300
	11800
	11500

	
	大庆石化
	T38F
	膜料
	300
	11800
	11500

	
	大庆炼化
	T30S
	拉丝
	300
	11800
	11500

	
	大庆炼化
	T38F
	膜料
	300
	11800
	11500

	
	大庆炼化
	PPB4228
	管材
	0
	11550
	11550

	
	大庆炼化
	PA-14D
	管材
	100
	12450
	12350

	
	大连石化
	T30S
	拉丝
	300
	11800
	11500

	
	大连石化
	T36F
	膜料
	300
	11800
	11500


	
	抚顺石化
	T30S
	拉丝
	300
	11800
	11500

	中油华南
	独山子石化
	K8003
	共聚
	400
	11800
	11400

	
	大庆炼化
	PA14D
	管材
	0
	13100
	13100

	
	广西钦州石化
	L5E89
	拉丝
	300
	11950
	11650

	
	大连有机
	Z69S
	纤维
	350
	12000
	11650

	
	锦西石化
	1102K
	拉丝
	300
	11950
	11650

	中油华东
	大庆石化
	T30S
	拉丝
	250
	11800
	11550

	
	大庆石化
	T38F
	膜料
	250
	11800
	11550

	
	独山子石化
	EPS30R/K8003
	共聚
	500
	11800
	11300

	
	大庆炼化
	PA14D
	管材
	0
	13000
	13000

	
	大庆炼化
	PPB4228
	管材
	100
	12100
	12000

	
	独山子石化
	S1003
	拉丝
	200
	11800
	11600

	中油西南
	独山子石化
	T30S
	拉丝
	200
	11850
	11650

	
	兰州石化
	T30S
	拉丝
	200
	11850
	11650

	
	兰州石化
	T38F/T28FE
	膜料
	150
	11850
	11700

	
	兰州石化
	SP179
	汽车专用料（高熔共聚）
	250
	12150
	11900

	
	大庆炼化
	V30G
	注塑
	500
	11900
	11400

	
	庆阳石化
	T30S
	拉丝
	200
	11800
	11600

	
	兰港
	S900/SF35
	纤维
	300
	11950
	11650

	
	独山子石化
	K8003
	共聚
	300
	11850
	11550

	
	独山子石化
	EPS30R
	共聚
	300
	11850
	11550

	
	独山子石化
	S1003
	拉丝
	200
	11850
	11650

	
	独山子石化
	F1002B
	膜料
	150
	11850
	11700

	
	宁夏石化
	T30S
	拉丝
	200
	11750
	11550

	
	独山子石化
	K9928
	高熔共聚
	250
	12350
	12100

	
	独山子石化
	DY_W0723F
	流延膜
	350
	12050
	11700

	
	独山子石化
	D(Y)J830F
	流延膜
	300
	11800
	11500

	
	兰港
	H9018
	注塑
	300
	11900
	11600

	中油华北
	兰州石化
	T28FE
	膜料
	250
	11950
	11700

	
	大庆石化
	T30S
	拉丝
	300
	11850
	11550

	
	大庆石化
	T38F
	膜料
	250
	11950
	11700

	
	独山子石化
	EPS30R/K8003
	共聚
	350
	11900
	11550

	
	独山子石化
	S1003
	拉丝
	300
	11850
	11550

	
	兰州石化
	S900
	纤维
	400
	12000
	11600

	
	华北石化
	HB01MF
	CPP膜
	250
	12150
	11900

	中油西北
	独山子石化
	T30S
	拉丝
	250
	11750
	11500

	
	独山子石化
	EPS30R/K8003
	低熔共聚
	350
	11800
	11450

	
	独山子石化
	T4401
	管材
	0
	12100
	12100

	
	兰州石化
	F401
	拉丝
	250
	11750
	11500

	
	兰州石化
	T30S
	拉丝
	250
	11750
	11500

	
	宁夏石化
	T30S
	拉丝
	250
	11700
	11450


2、2013年10月PP企业产能

	石化厂家
	13-10-31
	产能（万吨/年）

	齐鲁石化
	产EPS30R
	7

	燕山石化
	一聚：30日起待料停车
	20

	
	二聚：产4220
	4

	
	三聚：产K8303
	20

	中原乙烯
	新装置：产PPH-T03
	10

	
	老装置：产T30S
	6

	中沙天津
	产EP200K
	45

	天津联合
	产T30S
	7

	洛阳石化
	老装置产YS835，该装置计划11月4日检修10天左右
	8

	
	新装置产F03D
	14

	青岛炼化
	产F03D
	20

	济南炼厂
	产Y40
	12

	上海石化
	1PP：产F800E至月底
	10

	
	2PP：产GM1600E
	10

	
	3PP：产Y2600T
	20

	扬子石化
	1PP装置A线：产F401
	10

	
	1PP装置B线：产YPR-503，计划7日转J340
	10

	
	2PP装置：产PPB-M02-V (K8003)
	20

	镇海炼化
	1PP装置：产拉丝
	20

	
	2PP装置：产M30RH
	30

	九江石化
	产膜料，计划月初转T30S
	10

	广州石化
	一线：产CJS700
	14

	
	二线：产CJS700
	6

	茂名石化
	1线：产MPHM-160
	17

	
	2线：产PPH-T03
	30

	北海炼化
	产PPH-T03至月底，计划11月1日转产Z30S至11月中旬
	20

	荆门石化
	产PPH-T03
	12

	湖南长盛
	产T38F，计划产至11月10日
	10

	武汉石化
	老装置：产F03D
	10.5

	
	20万吨ST技术生产线产ST30
	20

	
	20万吨JPP技术生产线（中方）产K8003
	20

	福建联合
	老装置：产T30S至10月24日
	12

	
	新装置1：停车检修，计划检修60天
	40

	
	新装置2：停车检修，计划检修60天
	

	湛江东兴
	产T30S
	14

	海南炼厂
	产Z30S
	20

	大庆石化
	产T38F
	10

	大庆炼化
	老装置：产PA14D
	30

	
	新装置：产XH1356
	30

	大连有机
	新装置：产Z69S-1
	20

	
	老装置A：产H39S-2
	7

	
	老装置B：老装置停车
	5

	独山子石化
	1PP：产EPS30R
	7

	
	2PP：产DY-J833MF
	7

	
	34线：产K8003
	30

	
	35线：产S1003
	25

	兰州石化
	老装置：非计划停车
	5

	
	新装置：产T28FE
	30


3、2013年9月-2013年10月PP价格情况一览

以燕化公司拉丝S1003为例
	月度
	最高价
	最低价
	平均价

	9月
	11550
	11200
	11463

	10月
	11750
	11550
	11687


以天津石化共聚EPS30R为例

	月度
	最高价
	最低价
	平均价

	9月
	11350
	10900
	11258

	10月
	11700
	11350
	11650


以上海石化共聚F280为例
	月度
	最高价
	最低价
	平均价

	9月
	11650
	11250
	11561

	10月
	11800
	11550
	11708


二、2013年10月PP市场评述及11月走势

1、2013年10月PP市场分析

聚丙烯国内市场分析：

第一周：节后首日开盘，国内PP市场价格震荡盘整，部分地区小幅探高，中油部分大区调涨出厂价，加上市场货源供应偏弱，商家跟涨为主，节后首日，商家多观望，低价出货意愿不高，下游随需购货，整体交投氛围偏弱；随后，国际油价小涨提振市场心态，且中石化/中石油部分大区陆续调涨出厂价，国内PP市场价格震荡上涨100-150元/吨，市场看涨气氛升温，商家报价积极跟涨，下游工厂谨慎观望，实盘成交以刚需为主；临近周末，价格小幅上涨，部分石化企业连续调涨出厂价，成本面支撑增强，加之近期市场到货偏少，商家多小幅高报，观望市场，下游厂家按需采购，主动备货意愿一般，市场成交平淡为主。

	市场
	厂家
	牌号
	级别
	10月10日 
	10月8日 

	北京
	大庆炼化
	T30S
	拉丝料
	11650
	11600

	
	燕山石化
	K8303
	共聚料
	12600
	12350

	广州
	广西
	L5E89
	拉丝料
	11800
	11700

	
	茂名石化
	EPS30R
	共聚料
	11500
	11350

	上海
	大庆石化
	T30S
	拉丝料
	11950
	11750

	
	上海石化
	M2600R
	共聚料
	11950
	-


第二周：周初开盘，国内PP市场部分价格上涨50-100元/吨，石化部分调涨出厂价，对市场成本支撑力度增强，商家报价试探小幅走高，下游工厂对高位涨价存抵触，接货意愿减弱，市场交投较为僵持；周二，国内PP市场价格震荡盘整，部分石化连续调涨出厂价，对市场的成本支撑增强，商家手中货源不多，报盘坚挺，观望市场反应，下游厂家对市场高价货源存抵触，备货意愿下降，市场整体交投清淡；随后，国际原油收盘下跌，业者对后市担忧心态加剧，国内PP市场价格稳中松动50-100元/吨，贸易商小幅让利出货，下游工厂对高价货源拿货热情不高，实盘成交多一单一谈；临近周末，国内PP市场价格略有松动，多数贸易商出货积极性有所提高，小幅让利以促成交，下游工厂谨慎观望为主，接货意愿偏低，市场整体成交受到制约。
	市场
	厂家
	牌号
	级别
	10月17日 
	10月10日 

	北京
	大庆炼化
	T30S
	拉丝料
	11700-11800
	11650

	
	燕山石化
	K8303
	共聚料
	12750
	12600

	广州
	茂名石化
	T30S
	拉丝料
	11900-12000
	-

	
	广西
	L5E89
	拉丝料
	11850-11870
	11800

	
	茂名石化
	EPS30R
	共聚料
	11550-11650
	11500

	上海
	大庆石化
	T30S
	拉丝料
	11950-12000
	11950

	
	上海石化
	M2600R
	共聚料
	12100-12150
	11950


第三周：周初开盘，国内PP市场价格小幅松动50-150元/吨，部分石化出厂价下调，对市场的成本支撑有所减弱，商家多积极出货，小幅让利销售，下游接货意愿较前期有所下降，市场观望气氛浓，交投清淡；周二，隔夜原油收盘下跌，加之部分石化大区出厂价下调，成本面对市场支撑减弱，国内PP市场价格走低50-100元/吨，贸易商小幅让利积极出货为主，下游工厂接货依然谨慎，实盘成交未有明显改善；随后，国际原油收盘连续走低，国内石化部分大区调降部分出厂价，业者对后市看空情绪增强，国内PP市场价格走低50元/吨，持货贸易商多积极出货减仓，下游工厂谨慎观望为主，整体交投气氛较为平淡；临近周末，国内PP市场行情延续弱势走势，原油收盘下跌令现货市场承压，商家让利出货减仓为主，但受货源成本支撑，让利幅度有限，下游接货意愿不高，工厂拿货意向偏弱，实际成交仍难放量。

	市场
	厂家
	牌号
	级别
	10月24日 
	10月17日 

	北京
	大庆炼化
	T30S
	拉丝料
	11650
	11700-11800

	
	燕山石化
	K8303
	共聚料
	12250-12300预售
	12750

	余姚
	镇海炼化
	T30S
	拉丝料
	11750-11800
	11950-12000

	
	扬子石化
	K8003
	共聚料
	11900
	12000

	广州
	茂名石化
	T30S
	拉丝料
	11800
	11900-12000

	
	茂名石化
	EPS30R
	共聚料
	-
	11550-11650


第四周：周初开盘，国内PP市场价格小幅走高50-100元/吨，部分石化企业上调出厂价，给予市场成本面支撑，提振业者心态，临近月底，贸易商库存压力不大，报盘多积极跟涨，下游工厂拿货较为谨慎，部分小单接货；周二，国内PP市场价格延续涨势，国际原油收盘走高，加之中油部分大区调涨出厂价，市场心态得到提振，临近月底，市场货源供应有所减少，商家让利销售意愿偏低，多试探性小幅高报，下游按需采购为主，市场交投气氛略有好转；随后，国内PP市场行情上涨100元/吨左右，月底，石化陆续停销，市场到货不多，且中油东北/华南等大区出厂价继续上调，对市场成本支撑增强，商家报价跟涨，下游工厂对高价抵触情绪升温，采购以刚需为主，适度接货补仓；临近周末，国内PP市场价格稳中上涨，部分石化企业出厂价延续调涨，刺激市场心态进一步好转，月底，商家货源不多，随行出货为主，部分商家小幅高报，下游主动接货意愿无明显好转，市场观望气氛浓，成交偏淡。
	市场
	厂家
	牌号
	级别
	10月31日
	10月24日

	北京
	大庆炼化
	T30S
	拉丝料
	11850
	11650

	
	燕山石化
	K8303
	共聚料
	12350-12500
	12250-12300预售

	余姚
	镇海炼化
	T30S
	拉丝料
	11950
	11750-11800

	
	独山子
	K8003
	共聚料
	12100
	11900

	顺德
	茂名石化
	T30S
	拉丝料
	11200-11250
	11100-11300

	
	茂名石化
	EPC30R-H
	共聚料
	11100
	10800


2、PP后期走势

当前宁煤装置、抚顺/福建联合等装置停车检修，11月份国内PP市场供应仍将偏紧，管下游需求改善不明显，但在目前社会库存水平较低和部分装置停车的情况下，预计11月国内PP市场仍将以强势为主，很难出现大幅下跌。
三、2013年10月行业相关新闻

山东神达20万吨聚丙烯项目预计2014年投产

由联想控股投资的山东神达化工有限公司投资35亿元建设的年产20万吨聚丙烯、17万吨乙烯项目，目前正在热火朝天地进行基建工作，预计2014年年底建成投产。

神华宁煤百万吨聚烯烃项目开工

9月28日，由神华宁夏煤业集团投资建设的100万吨/年双烃项目在宁东能源化工基地开工。

该项目一期工程总投资约128亿元，计划2017年建成投产。项目以煤制油和煤制烯烃副产品石脑油、LPG为原料，采用裂解工艺制乙烯、丙烯，最终产品为聚丙烯、聚乙烯；采用芳烃抽提工艺生产苯、甲苯和混合二甲苯。主要包括140万吨/年裂解装置、40万吨/年聚乙烯装置、45万吨/年聚丙烯装置、15万吨/年合成氨装置、35万吨/年芳烃抽提装置及与生产装置相配套的公用工程及辅助设施。

延安石化PP粉料回用变“细粮”

延安石油化工厂为降低20万吨/年聚丙烯装置的粉尘排出量，今年实施了多项措施。截至目前，其粉尘排出量已由平均20袋/天降为5袋/天，粉料再加工为聚丙烯产品，将“粗粮”变“细粮”。

作为陕西最大的聚丙烯装置，该装置自2009年6月开工以来，生产能力、产品质量以及性能等各项指标都能达到设计值。但生产过程中，聚丙烯装置通过T-502洗涤后，夹带在循环氮气中的粉尘大量排除，不仅造成原料的极大浪费，也对聚丙烯收率有一定的影响。

今年年初，他们成立了降低粉尘排出量的QC攻关小组，开展技术攻关。他们一方面从优化反应参数入手，提高预聚反应器（4-R-200）的操作温度，TIC221由原来的18℃提至20℃，保证了预聚合的效果，同时减少预聚反应器的丙烯进料，增加了催化剂在R-200的停留时间；另一方面严格控制C-502的循环氮气量，由原来的12000kg/h降至8500kg/h，尽可能使细粉下沉到D-502中，减少氮气中细粉携带量。

据悉，该厂目前粉尘日排料量较以往减少15袋，按每月30天计算，每年可减少5400袋粉尘的排放，相当于将5400袋粉料作为原料重复加工生产聚丙烯产品。
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